NAVOD NA POUZITIE;: ARC SD4i(E)

®/NDUS TRIAL COATINGS

Priprava povrchu

Aby sa pri pouZiti tohto produktu dosiahli dobré vysledky, je rozhodujlica spravna priprava povrchu. Presné poziadavky sa lisia od aplikacie, predpokladanej
doby pouzivania a pévodného stavu povrchu.

Optimaélna priprava ma za nasledok dékladne ocisteny povrch, zdrsneny na 75 az 125 um uhlového prierezu. To je mozné spravidla dosiahnut ¢istenim

a odmastenim, ndslednym pieskovanim az na Uroven bielych kovov (Sa 3/SP5), alebo Uroven bliziacu sa bielym kovom (SA 2.5/SP10), a ndslednym
odstrdnenim zvyskov po bruseni.

Miesanie
Na ulah¢enie miesania a nanasania by teplota materialu mala byt v rozsahu 21°C az 35 °C. Kazdé balenie obsahuje produkt v spravnom zmieSavacom
pomere. Ak je potrebnd zmena, dodrzte nasledujlci zmieSavaci pomer:

Pomer miesania Hmotnost Objem

A:B 2,5:1 2,0:1

Pred zmiesanim ARC SD4i(E), musite zmieSat Cast A a Cast B, takze sa usadené pevné Castice rozptylia. Pri ruénom pouziti sa ¢ast B musi pridat do Casti A. Ru¢ne
miesajte po dobu 1 minaty. Nalejte malé mnozstvo tejto zmesi spét do nddoby Casti B a oskrabuijte steny tejto nddoby, aby ste odstranili zvysky. Teraz pridajte tdto
Cast znova do nadoby Casti A. Pokracujte v miesani produktu, kym nebude mat jednotnd farbu nebudd tam viditelné ziadne Smuhy. Strojové miesanie by ste mali
vykondvat s mieSac¢om s vysokym kritiacim momentom a s premenlivou rychlostou pri nizkych ota¢kach. V tomto pripade sa musi pouzit mie$aci nastavec aby sa
zabranilo tvorbe vzduchovych bublin. Nenamiesavajte viac vyrobkov, nez je mozné spracovat v uréenom ¢ase spracovania.

Cas spracovania v minttach

10 °C 16 °C 25°C 32°C
. ) . . . Tento zoznam urcuje prakticky ¢as spracovania
> fitra 35 min 30 min 20 min 15 min ARC SDA4i(E) od za¢iatku mie3ania.
16 litra 25 min 20 min 15 min 10 min

Pouzitie

ARC SD4i(E) je mozné nastriekat, naniest kefou alebo s valcom bez vidkien (napr. s angora Stetinami). Pri pouziti ARC SD4i(E) musite brat do Gvahy nasledujlce
podmienky:

Hrabka vrstvy na vrstvu 250 pm - 375 pm

Rozsah teplot pocas pouzitia 10 °C - 35 °C

SD4i(E) sa moze nanasat az po celkovu hribku vrstvy 3,8 mm. ARC SD4i(E) sa mbze postriekat pomocou viacélenného bez vzduchového striekacieho systému
bez potreby zriedenia rozpustadlom. Vas Specialista ARC vam poradi ohladom technickymi Specifikacii zariadenia a poskytne vam odpordcania. Pri pouziti

1125 ml néplne zohrejte napli na 50 °C pred jej viozenim do pistole SULZER MIXPAC®. Nastavte stuper rozprasovania a podla potreby privedte vzduch, aby

ste dosiahli poZzadovany néastrek. Pouzitie vertikdlne alebo nad hlavou vedie k nizsej hriibke vrstvy. Aby ste to vykompenzovali, mali by ste pouzit dalSie vrstvy.
Viaceré vrstvy ARC SD4i(E) sa mozu aplikovat bez pripravy povrchu, pokial je vrstva bez kontaminantov a zatial nebola vytvrdena za fazou “kone¢né pokrytie”
ako je uvedené v nasledujlcej tabulke vytvrdzovania. Po tejto dobe je potrebné lahké otryskavanie alebo brisenie, po ¢om nasleduje premyvanie rozputstadliom.
(na odstranenie obrdsenych latok). Na zaklade vysokého podielu keramickej latky v SD4i(E) je potrebné ocakavat silné opotrebovanie ¢erpadiel a zmacanych
dielov bezvzduchového rozprasovacieho zariadenia. Pred nastavenim nizkeho mechanického naméahania méze byt ARC SD4i(E) prekryty epoxidovymi
materidlmi ARC (nie natery na béaze vinil esteru ARC).

Oblast pokrytia

hrabka vrstvy velkost / balicek Oblast pokrytia
375 pum 125 ml 3,00 m?
5 litra 13,33 m?
16 litra 42,67 m?
Doba vytvrdenia
10°C (+1-270) 16°C (+/-2¢) 20°C (270 25°C (270 32°C #1270 . o . o
Dosiahnutie Uplnej chemickej
Nelepkavé 6 hodin 4 hodin 3,5 hodin 3 hodin 1 hodin odolnosti je mozné urychlit
natenym vytvrdzovanim. Pre ndtené
Lahké zatazenie 24 hodin 18 hodin 14 hodin 10 hodin 5 hodin vytvrdzovanie nechajte material
vytvrdnut do stavu ,Nelepivy®, potom
Konecné pokrytie 40 hodin 30 hodin 25 hodin 20 hodin 10 hodin ho zahrejte na 6 hodiny na teplotu
. B ; ; ) - 65 °C. Tvrdnutie pri zvySenej teplote
PIné zatazenie 60 hodin 48 hodin 36 hodin 24 hodin 14 hodin zlep$uje chemicku a tepelni odolnost
; ARC SD4i(E).
Uplné chemické zatazenie 120 hodin 96 hodin 72 hodin 48 hodin 24 hodin i)

Cistenie
Na ocistenie ndradia okamzite po pouziti pouzite komer¢né rozpustadla (acetdn, xylén, alkohol, metyletylketon). Vytvrdeny materidl sa musi obrusit.

Zabezpecenia

Vsetky prace tykajlce sa aplikdcie a pouzitia tohto produktu su v stlade s Kartou bezpecnostnych tdajov (SDS), s platnymi normami danej krajiny,
nariadeniami a zdkonmi upravujlcimi ochranu zdravia, préce a zivotného prostredia.
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